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SYSTE FA / PRIMER E lub PRIMER BLC / MODESTO

Stiuk to w petni naturalna technika zdobienia Scian o bogatej historii,
ma rézne formy uktadania, ktdre ewoluowaty przez wieki.

Stiuk akrylowy jest fatwiejszy w naktadaniu od innych tradycyjnych stiukéw wapiennych,
gdyz bardzo dobrze sie rozprowadza, jest duzo mniej chtonny, mozna go dtuzej
opracowywac paca i nie nawarstwia sie podczas naktadania, nie rozwarstwia sie ,

nie wymaga woskowania, tworzy jednolitg gtadka powierzchnie, dajac gtadkie

i lustrzane odbicie widoczne pod duzym katem, dobrze faczy sie przy naktadaniu

kilku koloréw réwnoczesnie nie pozostawia widocznych nawarstwien
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powierzchnia kwarcowa zwigkszy przyczepnosc i utatwi nam
nanoszenie kolejnych warstw.

PRODUKT || Ry WYDAINOSC ROZCIENCZANIE NARZEDZIA OPIS SYSTEMU & SCHNIECIE
MFA 11/ 30m2 Dodac 3l wody do 1l szczotka Podtoze chtonne (stabilne), nalezy zagruntowaC stosujac || 4 - 6h
CLASSIC gruntu (tawkowiec) rozcieficzony koncentrat MFA Classic 1:3 z woda. Nanosi¢ grunt za
gruntowanie pomocg fawkowca, doktadnie wcierajgc w podtoze. Gruntowanie
wzmacnia powierzchnie i zwiekszy przyczepno$¢ oraz wydajnosc¢
1 kolejnych warstw.
\ (W ZALEZNOSCI OD PODEOZA NALEZY ZASTOSOWAC ODPOWIEDNI GRUNT)
MFA PLUS 11/ 30m2 Doda¢ max. 3l wody do || szczotka Podtoza ch+on|:1e, tzw. stabe oraz powierzchnie starych écign, 7-8h
gruntowanie (po rozcienczeniu 1l gruntu (tawkowiec) zaleca sig uzy¢ gruntu wzmacniajacego MFA PLUS, rozcieficzonego
1 do 3 z woda) max 1:3 z woda. Nanosi¢ grunt za pomocg tawkowca, doktadnie
wcierajac w podfoze. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega
nadmiernej chtonnosci, gteboko penetrujac i wigzac podtoze,
1 zwieksza przyczepnos$¢ oraz wydajnosé kolejnych warstw.
\ V Vv v WARSTWA NAKLADANA OPCIONALNIE V VvV V
PRIMER E 1kg / 7-10m2 10-15% wody szczotka Podktad kwarcowy PRIMER E, zaleca sie rozcienczy¢ 10-15% wodg || 5 - 8h
podktad (tawkowiec) i nanies¢ na powierzchnie za pomocg tawkowca zgodnie z
kwarcowy kierunkiem  pozniejszej warstwy dekoracyjnej.  Powstata

LUB

W PRZYPADKU GDY PODLOZE NIE JEST JEDNOLICIE CHLONNE NA CALEJ POWIERZCHNI (NP. t ACZENIA PLYT G/K, tACZENIA PLYT G/K Z MUREM, ZAPRAWKI,
LATKOWANIA, STOSOWANIE ROZNYCH RODZAJOW GIPSOW LUB SZPACHLI) MOGA POWSTAC W TYCH MIEJSCACH ROZNE KOLORY WYBARWIENIA
W STOSUNKU DO RESZTY POWIERZCHNI. W CELU WYROWNANIA ZALECA SIE ZASTOSOWAC WARSTWE ODCINAJACA PRZED NALOZENIEM MODESTO.

PRIMER BLC
podkiad

kwarcowy
odcinajacy
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1kg / 12m?

got. do uzycia,
ew. do 5%

szczotka
(tawkowiec)

Primer BLC nalezy rozcienczy¢ 0-5% z wodg i dobrze
wymieszac. Nastepnie nanies¢ za pomoca tawkowca zgodnie z
kierunkiem pdzniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstata
powierzchnia kwarcowa zwieksza przyczepnosc i utatwi nam
nanoszenie kolejnych warstw.

12h

Kolejne warstwy stiuku MODESTO $wietnie tacza sig ze sobg i nie nawarstwiajg na dekorowanych powierzchniach. Dzigki tym wtasciwo$ciom produkt rekomendowany
jest do wykorzystania przy projektach zaktadajgcych uzycie wiecej niz jednego koloru stiuku.
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nachodzace na siebie w wybranym kierunku. W zaleznosci od
efektu koncowego wyswiecamy stiuk pacg (INOX BIANCO
CO.ME) w trakcie schniecia, dla nadania wiekszego potysku lub
po wyschnieciu uzyskujac bardziej matowa powierzchnie.
Modesto naktadamy etapami bez przerywania pracy, az do
ukonczenia catej powierzchni. Duze powierzchnie ostatniej
warstwy zaleca sie wykonywac w dwie osoby. Jedna osoba
nanosi, delikatnie wygtadzajac powierzchnig, druga osoba
wyswieca dosychajacg warstwe Modesto. W celu nadania
wiekszego potysku, gotowa powierzchnie po wyschnieciu mozna
dodatkowo przeszlifowac drobnoziarnistym papierem $ciernym o
granulacji 1500-2000.

MODESTO 0,3kg / 1m2 gotowy do uzytku szpachelka, paca Modesto przed uzyciem zawsze doktadnie mieszamy recznie 8-12h
STIUK INOX (duza) lub mechanicznie. Do nanoszenia warstwy stosujemy
AKRYLOWY profesjonalne pace ze stali INOX. Naktadamy cienkg warstwe masy
warstw w celu pokrycia catej powierzchni, kierujac ruch do srodka Swiezo
podktadowa 3 potozonej warstwy. Prace wykonujemy etapami, faczac mokre
warstwy, az do ukofczenia catej powierzchni.
MODESTO 0,2kg / 1m2 gotowy do uzytku szpachelka, paca || Wstepnie oczyszczamy szpachelka podfoze. Warstwe nalezy || 8h
STIUK INOX ($rednia zachowac matowa, dlatego podczas nanoszenia i rozprowadzania
AKRYLOWY lub duza) na pacy zawsze powinna by¢ masa. Naktadamy pacg INOX
warstw warstwy Modesto tak, aby nachodzity na siebie, ]
wyréwnujaca 4 jednoczesnie  wyréwnujac  podtoze, az do pokrycia catej
powierzchni.
MODESTO 0,2kg / 1m2 gotowy do uzytku naktadanie, Do nanoszenia i wyswiecania zaleca sie stosowac pace INOX 8h
STIUK wy$wiecanie: BIANCO (CO.ME). W zaleznosci od efektu naktadamy
AKRYLOWY paca $rednia nachodzace na siebie warstwy Modesto o podobnej wielkosci i
warstwa INOX BIANCO, $ciggamy w kierunku $wiezo natozonych warstw dobrze
wysSwiecajaca szpachelka wyciskajac ich nadmiar lub naktadamy podiuzne warstwy
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WARSTWA OPCJONALNA

WOSK Wosk Monocera: gotowy do uzytku nakfadanie: Dobrze wys$wiecone Calce Grassello nie wymaga woskowania, 8h
MONOCERA ok. 1kg / 20m2 szmatka jedynie miejsca szczegdlnie narazone na zabrudzenia mozna

lub CERA bawetniana zabezpieczy¢ woskiem, ktory po naniesieniu na wilgotng szmatke
VENEZIA Cera Venezia: bawetniang poleruje sie do uzyskania potysku. W zaleznosci

warstwa ok. 1kg / 15m2 od efektu koncowego stosujemy wosk w pascie Monacera

opcjonalna lub wosk ptynny Cera Venezia o delikatnym stopniu potysku.
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